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Manual de instalacién de un suelo laminado Quick-Step sobre un sistema de calefaccion por suelo
radiante

Edicién de 06.2015

Todos los suelos laminados Quick-Step se pueden utilizar con sistemas de calefaccién por suelo radiante de
baja temperatura en las condiciones siguientes. Esto sera asi cuando los elementos térmicos del sistema de
calefaccion por suelo radiante (agua caliente o resistencias) estén encastrados en el suelo.

El sistema de calefaccion por suelo radiante debe instalarse siguiendo las instrucciones del proveedor y las
instrucciones y normas generalmente aceptadas por la profesion. Naturalmente, las instrucciones generales
de instalacion de los suelos laminados Quick-Step sin sistemas de calefaccion por suelo radiante también se
aplican, salvo que se mencione explicitamente otra cosa a continuacion. El suelo laminado se debe instalar
FLOTANTE.

Se recomienda instalar un subsuelo Quick-Step con barrera impermeable integrada o colocar primero una
pelicula de plastico independiente de un grosor minimo de 0,2 mm. En este caso, utilice una o varias laminas
de pelicula de plastico, pero asegurese de que se superpongan entre si unos 20 cm como minimo y Unalas
con cinta.

Puesto que Linesse de Quick-Step ya incluye un subsuelo, sélo debe instalar primero una pelicula de plastico
independiente (véase la nota anterior).

La resistencia (R) al calor maxima permitida de un revestimiento de suelo es de 0,15 MKMW (EN 4725).
Los valores respectivos de Quick-Step son los siguientes. R es la resistencia al calor total de los laminados
de 7, 8, 9,5y 12 mm respectivamente, junto con su subsuelo correspondiente.

Basic | Basic Plus | Unisound | Silent Walk | Transit Sound | Thermolevel (*)
Gros or (mm) 2mm 2mm 2mm 2mm 3mm 5mm
total R (m2K/W)
Quick-Step
7mm 0,127 0,118 0,101 0,062 0,138 0,195
Quick-Step
8mm 0,129 0,120 0,103 0,064 0,140 0,197
Quick-Step
9,5mm 0,137 0,128 0,111 0,072 0,148 0,205
Quick-Step
12mm 0,149 0,140 0,123 0,084 0,160 0,217

(*): Este subsuelo no es adecuado para los sistemas de calefaccion por suelo radiante.
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Asegurese de dejar las juntas de dilataciébn necesarias; NUNCA instale longitudes/ anchos
superiores a 13 m.

. bsuel

El tipo de capa de cemento y el método de instalacion, junto con el sistema de calefaccion por suelo radiante,
deben cumplir las instrucciones de los distribuidores respectivos.

Para obtener una distribucion del calor homogénea en todo el suelo, la distancia entre los elementos térmicos
no debe ser superior a 30 cm. El instalador del sistema de calefaccidén por suelo radiante es el que determina
la profundidad de las resistencias.

El subsuelo debe estar lo bastante SECO en todo su grosor antes de proceder a la instalacion del
revestimiento de suelo. La humedad maxima debe ser del 1,5% segun el método CM para los suelos de
mortero de cemento y del 0,3% para la capa de cemento de anhidrita, lo que solo se puede garantizar en la
instalacién en edificios nuevos. Encienda la calefaccién por suelo radiante gradualmente, como minimo dos
semanas antes de instalar el laminado y 21 dias como minimo DESPUES de haber vertido la capa de
cemento (5°C al dia como méaximo).

e al50% de la capacidad durante 2 semanas

e al 100% durante los dos dltimos dias

Para capas de cemento recién vertidas, siga las directrices de su instalador para el periodo de inicio. Debe
existir un protocolo de calefaccién, que debe solicitar en caso de necesitarlo.

: | bre | lefaccio
Apague por completo la calefaccion hasta que la temperatura del suelo sea inferior a 18°C.
UNA VEZ instalado el suelo, debe encender la calefaccién gradualmente (5°C al dia).

La temperatura de CONTACTO méaxima permitida es de 27°C y la temperatura méxima del agua caliente de
salida de la caldera es de 50°C (si procede).

Cambie SIEMPRE la temperatura DE FORMA GRADUAL al inicio y al final del periodo de uso de la
calefaccion.

Asegurese de que la humedad relativa del aire en las estancias no sea demasiado baja durante la temporada
de uso de la calefaccién. A una temperatura de 18-22°C, se debe garantizar una humedad relativa minima
del 50%. En caso de que sea necesario, utilice un humidificador. Esto se aplica a TODOS los tipos de
revestimientos de suelo de madera.

Evite siempre la acumulacion de calor causada por alfombras y moquetas o la falta de espacio entre los
muebles y el suelo.

Durante la temporada de uso de la calefaccion, es posible que aparezcan juntas abiertas.
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En los hogares, cada vez se instalan mas sistemas que combinan calefaccion y refrigeracién. La combinacién
de calefaccion en invierno y refrigeraciéon en verano puede ser problematica por motivos técnicos y fisicos, en
suelos organicos, en general, y en suelos laminados, en particular.

Naturalmente, aqui también se aplican las instrucciones de instalacion de los laminados Quick-Step sobre
sistemas de calefaccion por suelo radiante sin refrigeracion.

Sin embargo, es importante que los sistemas de refrigeracion por el suelo cuenten con un sistema de control
y seguridad avanzado para evitar la condensacion interna (regulacién del punto de rocio). Para evitar dafios
al suelo, la temperatura de suministro del agua de refrigeracién no se debe regular por debajo de un limite
determinado: la temperatura de punto de rocio. Las temperaturas excesivamente bajas producen
condensacion en el suelo y dafian el laminado provocando deformacion, distorsion, hinchazén y grietas.

Un sistema de control efectivo debe estar formado por sondas automaticas que detecten cuando se alcanza
el punto de rocio (es decir, cudndo comienza la condensacion) bajo o sobre el laminado y que, a continuacion,
desconecten la refrigeracion. Los termostatos de las estancias nunca se deben ajustar a una temperatura
inferior a 24°C ni a temperaturas que estén 5°C por debajo de la temperatura ambiente, es decir, si la
temperatura es de 32°C, el termostato de la estancia no debe ajustarse por debajo de los 27°C.

El circuito de refrigeracion debe incluir un control que evite que la temperatura del liquido de refrigeracion
caiga por debajo de los 18-22°C. Esto depende de la zona climatica donde esté instalado el suelo. En zonas
con humedad relativa alta, el minimo es de 22°C y a unos niveles de temperatura y humedad medios, puede
bajar hasta los 18°C.

Si no se respetan estas instrucciones, se anula la garantia del suelo laminado Quick-Step.

Para la refrigeracion del suelo, normalmente, se recomienda una resistencia al calor inferior o igual a 0,09
m2KMW. En la tabla que aparece més arriba, se puede consultar la resistencia al calor de nuestros suelos
laminados Quick-Step en combinacién con nuestros subsuelos Quick-Step. En algunos casos, se debera
tener en cuenta una cierta pérdida de capacidad.

, foli

Los subsuelos de madera O de capa de cemento no siempre son compatibles con el sistema de folios u otros
sistemas de calefaccion mas “novedosos”. A continuacion, se indican unas directrices adicionales para estas
aplicaciones.

Se debe utilizar un subsuelo para nivelar el suelo, para aislarlo y, en particular, para encastrar los elementos
del sistema de folios y los conectores eléctricos. Normalmente se sigue el orden de instalacion siguiente: en
primer lugar, el subsuelo, a continuacion, el sistema de folios y, finalmente, el suelo laminado.

Para estos sistemas, las condiciones que deben cumplirse son: que el calor se distribuya homogéneamente
por todo el suelo para evitar zonas calientes o frias, que el calor irradie hacia arriba y no hacia abajo, que la
temperatura de contacto maxima no supere los 27°C y que los conectores eléctricos entre los paneles sean lo
bastante finos como para encastrarse en la capa de subsuelo sin perder su solidez y seguridad eléctrica,
incluso en el caso de una posible condensacion o fuga.
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El segundo tipo de sistemas de calefaccién para obras de renovacién consiste en un sistema de tuberias de
agua caliente o de resistencias eléctricas encastradas en unos marcos. Normalmente, se trata de paneles de
poliestireno que se pueden combinar con placas metalicas. Consideramos que estos sistemas son mas
fiables porque aseguran una distribucién del calor mas homogénea, proporcionan aislamiento térmico bajo de
los sistemas de calefaccién por suelo radiante, ofrecen un contacto éptimo y proporcionan un subsuelo
estable bajo el suelo laminado. Se siguen aplicando las condiciones anteriores pero, en este caso, creemos
gue son mas féaciles de cumplir.

Debe hablar sobre todos estos aspectos con el distribuidor o instalador del sistema de calefaccion para que
éste también asuma su responsabilidad a este respecto.

Esperamos haberle proporcionado suficiente informacién. Si tiene cualquier pregunta o problema, no dude en
ponerse en contacto con nuestro departamento técnico.

Unilin Flooring, Servicio técnico

Ooigemstraat 3 Telf.: +32 (0)56 67 52 37 o +32 (0)56 67 53 14
B-8710 Wielsbeke Fax: +32 (0)56 67 52 39

Bélgica, Europa E-mail: technical.services@unilin.com
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